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Bauwerksart

Einzelanker

Bauteil

Ankerkopf

Korrosion

Schaden

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Schadensstufe

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Mutter locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter

locker

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte ist locker Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form- und /
oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht gegeben.

Spannlitzenkeil locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockeren oder fehlenden
Spannlitzenkeil

locker

Der Spannlitzenkeil zur Verbindung von Anker und Platte ist locker
Form- und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Der Spannlitzenkeil zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form-|
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht
gegeben.

Platte fehlt

Fehlende Platte.

fehlt

Die Ankerplatte fehlt. Der Formschluss zwischen Anker und Auflager
ist nicht gegeben.

freiliegend

AuRerplanmaBig freiliegende Bauteile.

geringfiigig

Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

deutlich

Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

substanziell

Das Tragglied ist weitgehend freigelegt Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar

Unterfitterung (Mortel)
schadhaft

Der Mortel zwischen Platte und Auflagerflache ist
schadhaft.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen bzw. Ausbriiche an der
Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

deutlich

Es sind deuliche Abplatzungen bzw Ausbriiche an der
Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Die Unterfutterung zwischen Platte und Auflager weist massive
Ausbriiche auf bzw. fehlt véllig. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmaBiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen am Ankerkopf erkennbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Ankerkopf erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Der Ankerkopf weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Betonelement
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Abplatzung ohne
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
ohne freiliegende Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben

Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
mit freiliegender Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
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Bauwerksart

Bauteil

Schaden

Schadensstufe

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Durchfeuchtung (chloridhaltig)

Durchfeuchtung von bewehrten Betonbauteilen im
Sprithnebel- und Spritzwasserbereich von StraRen und
Wegen.

deutlich

Der Beton ist grof¥flachig bzw. deutlich durchfeuchtet.
Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Betonbauteile zu erwarten.

Hohlstellen

Hohlstellen in Betonbauteilen

geringfligig

An Betonbauteilen sind stellenweise Hohlstellen erkennbar Es sind
keine ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

An Betonbauteilen sind deutliche Hohlstellen erkennbar. Es sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

An Betonbauteilen sind groRflachig Hohlstellen erkennbar. Es sind
erhebliche Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

Gefligeschaden

Gefligeschaden im Bauteil oder zwischen Bauteil und
Felsoberflache.

geringfligig

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist
stellenweise geringfiigig gestort. Der Formschluss ist nicht
durchgangig vorhanden. Augenscheinlich sind keine unguinstigen
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion erwarten

deutlich

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist

stellenweise deutlich gestért. Der Kraftschluss ist nicht durchgéangig
vorhanden. Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist
groRflachig deutlich gestort. Der Kraftschluss ist weitgehend
unterbrochen Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Vegetation

Schéaden durch Bewuchs

Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

beginnend

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.

fortgeschritten

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschadigt

Allgemein

Einbau- / Ausflihrungsfehler

Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

gering

Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Ankerbalken

Ankerkopf
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Mutter locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter.

locker

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte ist locker. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form- und /
oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht gegeben

Spannlitzenkeil locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockeren oder fehlenden
Spannlitzenkeil.

locker

Der Spannlitzenkeil zur Verbindung von Anker und Platte ist locker
Form- und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Der Spannlitzenkeil zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form-|
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht
gegeben.
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe

Platte fehlt Fehlende Platte. fehlt Die Ankerplatte fehlt. Der Formschluss zwischen Anker und Auflager
ist nicht gegeben.

freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile geringfiigig Das Tragglied ist geringfiigig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar

deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

Unterfitterung (Mortel) Der Mortel zwischen Platte und Auflagerflache ist geringfligig Es sind geringfiigige Abplatzungen bzw Ausbriiche an der
schadhaft schadhaft. Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt

deutlich Es sind deuliche Abplatzungen bzw. Ausbriiche an der
Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell Die Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager weist massive
Ausbriiche auf bzw. fehlt véllig. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
ausreichend.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen am Ankerkopf erkennbar Die
Krafteinwirkung Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen am Ankerkopf erkennbar. Die

Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintréchtigt.

extrem Der Ankerkopf weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Balken Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust

Abplatzung ohne Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
freiliegender Bewehrung ohne freiliegende Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die

Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.

substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben

Abplatzung mit Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
freiliegender Bewehrung mit freiliegender Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die

Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.

substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Einzelne Balkenelemente sind geringfiigig deformiert. Die
Krafteinwirkung Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt
ausgepragt Einzelne Balkenelemente sind deutlich deformiert. Die

Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintréchtigt.

extrem Einzelne Balkenelemente sind extrem deformiert. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne geringfligig Es sind geringfiigige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /

Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
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Bauwerksart

Bauteil

Schaden

Schadensstufe

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Durchfeuchtung (chloridhaltig)

Durchfeuchtung von bewehrten Betonbauteilen im
Sprithnebel- und Spritzwasserbereich von StraRen und
Wegen

deutlich

Der Beton ist grof¥flachig bzw deutlich durchfeuchtet.
Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Betonbauteile zu erwarten

Hohlstellen

Hohlstellen in Betonbauteilen.

geringfligig

An Betonbauteilen sind stellenweise Hohlstellen erkennbar. Es sind
keine ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

deutlich

An Betonbauteilen sind deutliche Hohlstellen erkennbar. Es sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

An Betonbauteilen sind groRflachig Hohlstellen erkennbar Es sind
erhebliche Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

Gefligeschaden

Gefligeschaden im Bauteil oder zwischen Bauteil und
Felsoberflache.

geringfligig

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist
stellenweise geringfiigig gestort. Der Formschluss ist nicht
durchgangig vorhanden. Augenscheinlich sind keine unguinstigen
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion erwarten.

deutlich

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist

stellenweise deutlich gestért. Der Kraftschluss ist nicht durchgéangig
vorhanden. Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist
groRflachig deutlich gestort. Der Kraftschluss ist weitgehend
unterbrochen Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Schweinaht gerissen

Gerissene Schweillnaht.

teilweise

Die SchweiBnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist eingeschrankt.

vollstandig

Die SchweiBnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Vegetation

Schéaden durch Bewuchs

Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen
aus Bewuchs (z B Wurzeldruck)

beginnend

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.

fortgeschritten

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschadigt.

Allgemein

Einbau- / Ausflihrungsfehler

Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

gering

Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Felsnagel

Nagelkopf
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Mutter locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter.

locker

Die Mutter zur Verbindung von Nagel und Platte ist locker. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Die Mutter zur Verbindung von Nagel und Platte fehlt. Form- und /
oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht gegeben

Platte fehlt

Fehlende Platte.

fehlt

Die Platte fehlt. Der Formschluss zwischen Nagel und Auflager ist
nicht gegeben.
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freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile. geringfligig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar

substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen am Nagelkopf erkennbar. Die
Krafteinwirkung. Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen am Nagelkopf erkennbar Die

Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Der Nagelkopf weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Unterfutterung (Mortel) Der Mortel zwischen Platte und Auflagerflache ist geringfligig Es sind geringfiigige Abplatzungen bzw. Ausbriiche an der
schadhaft schadhaft. Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

deutlich Es sind deuliche Abplatzungen bzw Ausbriiche an der
Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell Die Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager weist massive
Ausbriiche auf bzw. fehlt véllig. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
ausreichend.

Gefligeschaden Gefligeschaden im Bauteil oder zwischen Bauteil und geringfligig Der Verbund zwischen Mortel und Felsoberflache ist stellenweise
Felsoberflache. geringfligig gestort. Der Formschluss ist nicht durchgangig
vorhanden. Augenscheinlich sind keine ungiinstigen Auswirkungen
auf die Bauteilfunktion erwarten.

deutlich Der Verbund zwischen Mértel und Felsoberflache ist stellenweise
deutlich gestért Der Kraftschluss ist nicht durchgéngig vorhanden
Augenscheinlich sind ungtlinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten

substanziell Der Verbund zwischen Mértel und Felsoberflache ist groRflachig
deutlich gestort. Der Kraftschluss ist weitgehend unterbrochen. Die
Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschéadigt

Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Unterfangung / Ausfachung |Nagelkopf Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Beton / Spritzbeton Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust

Mutter locker / fehlt Unzureichende form- und / oder kraftschlissige locker Die Mutter zur Verbindung von Anker / Nagel und Platte ist locker.
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter. Form- und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt Die Mutter zur Verbindung von Anker / Nagel und Platte fehlt. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht
gegeben.

Platte fehlt Fehlende Platte fehlt Die Platte fehlt. Der Formschluss zwischen Anker / Nagel und
Betonoberflache ist nicht gegeben

freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile. geringfligig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
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deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.

substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen am Nagelkopf erkennbar. Die
Krafteinwirkung. Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen am Nagelkopf erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintréchtigt.

extrem Der Nagelkopf weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend

Unterfitterung (Mortel) Der Mortel zwischen Platte und Auflagerflache ist geringfligig Es sind geringfiigige Abplatzungen bzw. Ausbriiche an der

schadhaft schadhaft. Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

deutlich Es sind deuliche Abplatzungen bzw. Ausbriiche an der
Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.
substanziell Die Unterfiitterung zwischen Platte und Auflager weist massive
Ausbriiche auf bzw fehlt véllig. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
ausreichend
Betonelement Abplatzung ohne Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfligige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
freiliegender Bewehrung ohne freiliegende Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben
Abplatzung mit Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
freiliegender Bewehrung mit freiliegender Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben
Risse ohne Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne geringfligig Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
substanziell Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet
Risse mit Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit geringfligig Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
substanziell Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Durchfeuchtung (chloridhaltig) |Durchfeuchtung von bewehrten Betonbauteilen im deutlich Der Beton ist groRflachig bzw deutlich durchfeuchtet.

Sprithnebel- und Spritzwasserbereich von StraRen und Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Wegen. Betonbauteile zu erwarten.

Hohlstellen Hohlstellen in Betonbauteilen. geringfiigig An Betonbauteilen sind stellenweise Hohlstellen erkennbar. Es sind
keine ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

deutlich An Betonbauteilen sind deutliche Hohlstellen erkennbar. Es sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell An Betonbauteilen sind groRflachig Hohlstellen erkennbar Es sind
erhebliche Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

Gefligeschaden Gefligeschaden im Bauteil oder zwischen Bauteil und geringfligig Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberfléache ist
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Felsoberflache.

stellenweise geringfiigig gestort. Der Formschluss ist nicht
durchgangig vorhanden. Augenscheinlich sind keine unguinstigen
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion erwarten.
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deutlich

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist

stellenweise deutlich gestért. Der Kraftschluss ist nicht durchgéangig
vorhanden. Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Der Verbund im Beton oder zwischen Beton und Felsoberflache ist
groRflachig deutlich gestort. Der Kraftschluss ist weitgehend
unterbrochen Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Vegetation

Schéaden durch Bewuchs

Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

beginnend

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.

fortgeschritten

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschadigt.

Drainage

verstopft

Beeintrachtigung der Entwasserungsfunktion

geringfligig

Die Drainage ist geringfligig verstopft / versintert. Die
Entwéasserungsfunktion ist leicht beeintrachtigt.

deutlich

Die Drainage ist deutlich verstopft / versintert. Die
Entwéasserungsfunktion ist stark vermindert.

Allgemein

Einbau- / Ausflihrungsfehler

Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc

gering

Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Unterfangung / Ausfachung
Mauerwerk

Mauerstein

Abplatzung

Schadhafte Bauteiloberflache infolge von Abplatzungen.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an den Steinen sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen an den Steinen sichtbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen an den Steinen sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfiigig

Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an den Mauersteinen erkennbar. Ausgehend vom
Rissbild ist augenscheinlich noch keine Einschrankung der
Bauteilfunktion zu erwarten.

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an den Mauersteinen sichtbar Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion
zu erwarten

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an den Mauersteinen vorhanden. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewabhrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an den Mauersteinen erkennbar. Ausgehend vom
Rissbild ist augenscheinlich noch keine Einschrankung der
Bauteilfunktion zu erwarten.

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
an den Mauersteinen sichtbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschréankungen der Bauteilfunktion zu erwarten

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
an den Mauersteinen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht
gewabhrleistet.

Durchfeuchtung

Durchfeuchtung von Bauteilen.

geringfligig

Das Mauerwerk ist stellenweise bzw. geringfiigig durchfeuchtet.
Augenscheinlich sind ist keine Einschrénkung in der Bauteilfunktion
zu erwarten.

deutlich

Das Mauerwerk ist grof¥flachig bzw. deutlich durchfeuchtet.
Augenscheinlich sind Einschrankungen in der Bauteilfunktion zu
erwarten

vollstandig

Das Mauerwerk ist vollstandig durchfeuchtet Es sind erhebliche
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

Gefligeschaden

Gefligeschaden im Bauteil oder zwischen Bauteil und
Felsoberflache.

geringfligig

Der Verbund im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und
Felsoberflache ist stellenweise geringfiigig gestort. Der Formschluss
ist nicht durchgangig vorhanden. Augenscheinlich sind keine
ungtinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion erwarten.

deutlich

Der Verbund im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und
Felsoberflache ist stellenweise deutlich gestort. Der Kraftschluss ist
nicht durchgangig vorhanden. Augenscheinlich sind ungunstige
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

substanziell

Der Verbund im Mauerwerk oder zwischen Mauerwerk und
Felsoberflache ist grofflachig deutlich gestért Der Kraftschluss ist
weitgehend unterbrochen Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet

Mauermortel

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by
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Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen erkennbar. Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die
Verbandsfestigkeit zu erwarten.
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deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen sichtbar. Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich Einschrankungen der
Verbandsfestigkeit zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen vorhanden Die Bauteilfunktion
ist nicht gewabhrleistet

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen erkennbar. Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die
Verbandsfestigkeit zu erwarten.

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
an Mauerwerksfugen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschréankungen der Verbandsfestigkeit zu
erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
an Mauerwerksfugen vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht
gewabhrleistet

Durchfeuchtung

Durchfeuchtung von Bauteilen.

geringfligig

Die Mauerwerksfugen sind stellenweise bzw. geringfligig
durchfeuchtet. Augenscheinlich ist keine Einschrankung in der
Bauteilfunktion zu erwarten.

deutlich

Die Mauerwerksfugen sind grofflachig bzw. deutlich durchfeuchtet.
Augenscheinlich sind Einschrankungen in der Bauteilfunktion zu
erwarten.

vollstandig

Die Mauerwerksfugen sind vollstédndig durchfeuchtet. Es sind
erhebliche Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

Vegetation

Schéaden durch Bewuchs

Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

beginnend

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.

fortgeschritten

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschadigt.

Drainage

verstopft

Beeintrachtigung der Entwasserungsfunktion

geringfligig

Die Drainage ist geringfligig verstopft / versintert. Die
Entwasserungsfunktion ist leicht beeintrachtigt.

deutlich

Die Drainage ist deutlich verstopft / versintert. Die
Entwéasserungsfunktion ist stark vermindert.

Allgemein

Einbau- / Ausflihrungsfehler

Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

gering

Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Unterfangung / Ausfachung
Blockschlichtung

Block

Abplatzung

Schadhafte Bauteiloberflache infolge von Abplatzungen.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an den Steinen sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen an den Steinen sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen an den Steinen sichtbar Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Gefligeschaden

Gefligeschaden im Bauteil oder zwischen Bauteil und
Felsoberflache.

geringfligig

Der Verbund innerhalb der Steinschlichtung bzw. zwischen Steinen
und Felsoberflache ist stellenweise geringfiigig gestoért. Der
Formschluss ist nicht durchgangig vorhanden. Augenscheinlich sind
keine ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion erwarten.

deutlich

Der Verbund innerhalb der Steinschlichtung bzw. zwischen
Mauerwerk und Steinen ist stellenweise deutlich gestért. Der
Kraftschluss ist nicht durchgangig vorhanden Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

substanziell

Der Verbund innerhalb der Steinschlichtung bzw zwischen Steinen
und Felsoberflache ist grofflachig deutlich gestért Der Kraftschluss
ist weitgehend unterbrochen. Es sind erhebliche Auswirkungen auf
die Bauteilfunktion zu erwarten.

Vegetation

Schéaden durch Bewuchs

Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

beginnend

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.

fortgeschritten

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschadigt.

Allgemein

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by
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Einbau- / Ausflihrungsfehler

Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen Diese betreffen
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes Maégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

gering

Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
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aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Drahtseilsicherung Anker- / Nagelkopf Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile. geringfligig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
substanziell Das Tragglied ist substanziell freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteile erkennbar
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen am Ankerkopf erkennbar. Die
Krafteinwirkung. Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen am Ankerkopf erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintréchtigt.
extrem Der Ankerkopf weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist eingeschrankt.
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung gezogen Der
Uberbeanspruchung Kraftschluss zwischen Nagel und Untergrund ist nicht ausreichend
Drahtseil Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar
gerissene Drahte / Drahtseile |Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge wenige Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf Die
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen. restlichen Litzen sind intakt.
einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.
viele Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.
locker Unzureichende Seilspannung geringfiigig Die formschliissige Verbindung zwischen dem Drahtseil und der
Felsoberflache bzw dem Verankerungspunkt ist geringfiigig
vermindert.
deutlich Die formschliissige Verbindung zwischen dem Drahtseil und der
Felsoberflache bzw. dem Verankerungspunkt ist deutlich vermindert.
Ein Durchhang des Drahtseiles ist gut erkennbar.
geknickt / gequetscht Schéaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge geringfligig Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen. augenscheinlich leicht beeintrachtigt.
deutlich Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
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Krafteinwirkung.

Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es gibt groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust.
ausgepragt Es gibt grofflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung. Augenscheinlich ist ein Querschnittsverlust
erkennbar.
substanziell Es gibt massive Rostbildungen, ggf ausgepragte Blattrostbildung.
Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auBerplanmaBiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt Der Kraftschluss ist nicht gegeben
durch fehlendes Verbindungsmittel
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Vernetzung Nagel und Platte Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Mutter locker / fehlt Unzureichende form- und / oder kraftschlissige locker Die Mutter zur Verbindung von Nagel und Platte ist locker. Form-
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter. und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Geflecht sind
vermindert.
fehlt Die Mutter zur Verbindung von Nagel und Platte fehlt. Form- und
Kraftschluss zwischen Platte und Geflecht sind nicht gegeben.
Platte fehlt Fehlende Platte fehlt Die Platte fehlt. Form- und Kraftschluss zwischen Geflecht und
Nagel sind nicht gegeben
freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile. geringfligig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist

augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
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ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist eingeschrankt.
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung gezogen Der
Uberbeanspruchung Kraftschluss zwischen Nagel und Untergrund ist nicht ausreichend
Primargeflecht Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar
Geflecht gerissen Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht. gering Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.
ausgepragt Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
substanziell Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Beanspruchung Verformungen infolge planmaRiger Krafteinwirkung. beginnend Infolge der beginnenden Verfiillung sind geringe Verformungen am
Geflecht erkennbar. Die Tragfahigkeit des Geflechts ist
augenscheinlich nicht beeintrachtigt.
fortgeschritten |Infolge der fortgeschrittenen Verfiillung sind ausgepréagte
Verformungen am Geflecht erkennbar. Die Resttragfahigkeit des
Geflechtes ist augenscheinlich vermindert.
vollstéandig Infolge der Verfiillung weist das Geflecht extreme Verformungen auf.
Es sind keine Tragreserven des Geflechtes mehr vorhanden
Sekundargeflecht Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar
Geflecht gerissen Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht. gering Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.
ausgepragt Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
substanziell Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
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extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Rand- / Zwischenseil Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
gerissene Drahte / Drahtseile |Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge wenige Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf Die
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen restlichen Litzen sind intakt
einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.
viele Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.
locker Unzureichende Seilspannung geringfligig Ein geringer Durchhang des Drahtseiles ist erkennbar Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist noch tolerierbar
deutlich Ein Durchhang des Drahtseiles ist deutlich erkennbar. Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist nicht mehr tolerierbar.
geknickt / gequetscht Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge geringfiigig Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen. augenscheinlich leicht beeintrachtigt.
deutlich Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschéadigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.
durch fehlendes Verbindungsmittel.
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
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Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
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schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Steinschlagschutzvorhang Nagel und Platte Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Mutter locker / fehlt Unzureichende form- und / oder kraftschlissige locker Die Mutter zur Verbindung von Nagel und Platte ist locker. Form-
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter. und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Geflecht sind
vermindert.
fehlt Die Mutter zur Verbindung von Nagel und Platte fehlt. Form- und
Kraftschluss zwischen Platte und Geflecht sind nicht gegeben.
Platte fehlt Fehlende Platte fehlt Die Platte fehlt. Form- und Kraftschluss zwischen Geflecht und
Nagel sind nicht gegeben
freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile. geringfligig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Schweinaht gerissen Gerissene Schweilnaht. teilweise Die SchweilRnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlussige Verbund ist eingeschrankt.
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung gezogen. Der
Uberbeanspruchung Kraftschluss zwischen Nagel und Untergrund ist nicht ausreichend
Geflecht Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar
Geflecht gerissen Gerissene Dréahte und Drahtseile am Geflecht. gering Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.
ausgepragt Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
substanziell Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion

ist augenscheinlich beeintrachtigt.
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extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Rand-/ Trag- / Zwischenseil Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
gerissene Drahte / Drahtseile |Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge wenige Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf Die
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen restlichen Litzen sind intakt
einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.
viele Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.
locker Unzureichende Seilspannung geringfligig Ein geringer Durchhang des Drahtseiles ist erkennbar Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist noch tolerierbar
deutlich Ein Durchhang des Drahtseiles ist deutlich erkennbar. Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist nicht mehr tolerierbar.
geknickt / gequetscht Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge geringfiigig Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen. augenscheinlich leicht beeintrachtigt.
deutlich Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschéadigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.
durch fehlendes Verbindungsmittel.
Gewicht Gewichte fehlen Gewichte fehlen fehlt Erforderliche Gewichte fehlen
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by

Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken an der LBD is
licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license,
visit http://creativecommons org/licenses/by-nc-nd/4 0/

wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
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Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Stahlschneebriicke Riickhalteelement Stahl Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Beanspruchung Verformung infolge planméRiger Krafteinwirkung. gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Schweilnaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlussige Verbund ist eingeschrankt.
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
Trager Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Beanspruchung Verformung infolge planméRiger Krafteinwirkung. gering Es sind geringe Verformungen (z.B. infolge eines Stiitzentreffers)
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
beeintrachtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen (z.B. infolge eines
Stutzentreffers) erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich
beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen (z B infolge eines
Stutzentreffers) auf Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
mehr ausreichend
Schweilnaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und

formschlissige Verbund ist eingeschrankt.
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vollstandig

Die Schweinahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Stiitze

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend

Beanspruchung

Verformung infolge planméaRiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend

Schweinaht gerissen

Gerissene Schweillnaht.

teilweise

Die SchweiBnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlussige Verbund ist eingeschrankt.

vollstandig

Die SchweiBnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Griindung
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust

Abplatzung ohne
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
ohne freiliegende Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar. Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend

Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
mit freiliegender Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
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extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen erkennbar Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die
Verbandsfestigkeit zu erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen sichtbar. Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich Einschrankungen der
Verbandsfestigkeit zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen vorhanden. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewabhrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen an Mauerwerksfugen erkennbar Ausgehend vom
Rissbild sind augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die
Verbandsfestigkeit zu erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
an Mauerwerksfugen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschréankungen der Verbandsfestigkeit zu
erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
an Mauerwerksfugen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht
gewabhrleistet.

freiliegend

AuRerplanmagig freiliegende Bauteile

geringfligig

Anker und / oder Fundamentsohle sind geringfiigig freigelegt
Augenscheinlich sind keine unglinstigen Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten

deutlich

Anker und / oder Fundamentsohle sind deutlich freigelegt.
Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten.

weitgehend

Anker und / oder Fundamentsohle sind weitgehend freigelegt. Es
sind schwerwiegende Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile

geringfligig

Die formschlissige Verbindung zwischen Anker und Fundament /
Bodenplatte ist geringfligig vermindert.

deutlich

Die formschlissige Verbindung zwischen Anker und Fundament /
Bodenplatte ist deutlich vermindert.

Sekundargeflecht

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden Es gibt messbare Querschittsverluste

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.

Beanspruchung

Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt

extrem

Das Geflecht weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet.

Geflecht gerissen

Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht.

gering

Es sind gerissene Dréhte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.

ausgepragt

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend

Vegetation

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by
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Schéaden durch Bewuchs

Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

beginnend

Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt Der Kraftschluss ist nicht gegeben
durch fehlendes Verbindungsmittel
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Schneerechen Griindung Abplatzung ohne Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfligige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
freiliegender Bewehrung ohne freiliegende Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben
Abplatzung mit Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
freiliegender Bewehrung mit freiliegender Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben.
Risse ohne Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne geringfligig Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
substanziell Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.
Risse mit Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit geringfligig Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen

sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
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substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Durchfeuchtung (chloridhaltig)

Durchfeuchtung von bewehrten Betonbauteilen im
Sprithnebel- und Spritzwasserbereich von StraRen und
Wegen

deutlich

Der Beton ist grof¥flachig bzw deutlich durchfeuchtet.
Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Betonbauteile zu erwarten

Hohlstellen

Hohlstellen in Betonbauteilen.

geringfligig

An Betonbauteilen sind stellenweise Hohlstellen erkennbar. Es sind
keine ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

deutlich

An Betonbauteilen sind deutliche Hohlstellen erkennbar. Es sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

An Betonbauteilen sind groRflachig Hohlstellen erkennbar Es sind
erhebliche Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

freiliegend

AuRerplanmaBig freiliegende Bauteile.

geringfligig

Anker und / oder Fundamentsohle sind geringfiigig freigelegt.
Augenscheinlich sind keine unglinstigen Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten.

deutlich

Anker und / oder Fundamentsohle sind deutlich freigelegt.
Augenscheinlich sind ungtinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten.

weitgehend

Anker und / oder Fundamentsohle sind weitgehend freigelegt Es
sind schwerwiegende Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile.

geringfiigig

Die Grlindung ist geringfligig gelockert / verschoben. Es sind
augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
vorhanden.

deutlich

Die Grlindung ist gelockert / verschoben. Es sind Auswirkungen auf
die Bauteilfunktion vorhanden.

substanziell

Die Grlindung ist erheblich gelockert / verschoben Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr gegeben

Stiitze

Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar. Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar.

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar

mechanische Beschadigung

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe duRere Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Es sind extreme Verformungen mit beginnenden
Brucherscheinungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
gegeben

Riickhalteelement Holz
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Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar.

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden. Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar.

mechanische Beschadigung

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe duRere Schaden erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.
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Bauwerksart Bauteil

Schaden

Schadensstufe

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Es sind extreme Verformungen mit beginnenden
Brucherscheinungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
gegeben.

FuRBriegel

Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden. Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar.

mechanische Beschadigung

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe duRere Schaden erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Es sind extreme Verformungen mit beginnenden
Brucherscheinungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
gegeben.

Kopfriegel

Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden. Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar.

mechanische Beschadigung

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe duRere Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Es sind extreme Verformungen mit beginnenden
Brucherscheinungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
gegeben.

Aussteifung
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Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar. Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar.

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden Es ist ein Substanzverlust feststellbar

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden. Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar.
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Bauwerksart

Bauteil

mechanische Beschadigung

Schaden

Schadensstufe

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe &uRere Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintrachtigt

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Es sind extreme Verformungen mit beginnenden
Brucherscheinungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
gegeben.

FuBriegeltrager als Fundament

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt

Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

freiliegend

AuBerplanmagig freiliegende Bauteile

geringfligig

Der Fulriegeltrager als Fundament ist geringfiigig freigelegt
Augenscheinlich sind keine unglinstigen Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion erkennbar

deutlich

Der Fulriegeltrager als Fundament ist deutlich freigelegt.
Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion erkennbar.

weitgehend

Der Fulriegeltrager als Fundament ist weitgehend freigelegt. Es
sind schwerwiegende Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
erkennbar.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile.

geringfligig

Der Fulriegeltrager ist geringfligig gelockert / verschoben. Es sind
augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
vorhanden

deutlich

Der Fulriegeltrager ist gelockert / verschoben Es sind
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion vorhanden.

substanziell

Der Fulriegeltrager ist erheblich gelockert / verschoben. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr gegeben.

Stiitzentréger als Fundament
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt

Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

gelockert / verschoben UnplanmaéRige Lageveranderung der Bauteile geringfligig Der Stitzentrager ist geringfiigig gelockert / verschoben Es sind
augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
vorhanden
deutlich Der Stitzentrager ist gelockert / verschoben. Es sind Auswirkungen

auf die Bauteilfunktion vorhanden.

substanziell Der Stitzentrager ist erheblich gelockert / verschoben. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr gegeben.

Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion

ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend

Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.

deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.

fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt Der Kraftschluss ist nicht gegeben
durch fehlendes Verbindungsmittel

Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.

Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes Maégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc

schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Lawinenbock Abspannnagel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt Es sind grofflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

freiliegend AuRerplanmagig freiliegende Bauteile geringfligig Der Abspannanker / Nagel ist geringfiigig freigelegt Augenscheinlich
sind noch keine unglinstigen Auswirkungen auf das Bauteil
erkennbar
deutlich Der Abspannanker / Nagel ist deutlich freigelegt (bis zur

Einbaumarkierung). Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen
auf das Bauteil erkennbar.
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Bauwerksart Bauteil

Schaden

Schadensstufe

substanziell

Der Abspannanker / Nagel ist substanziell freigelegt (Uber die
Einbaumarkierung). Es sind schwerwiegende Auswirkungen auf das
Bauteile erkennbar.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

gezogen

Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer
Uberbeanspruchung

gezogen

Der Abspannanker / Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung
gezogen Der Kraftschluss zwischen Anker / Nagel und Untergrund
ist nicht ausreichend

Abspannseil

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar

gerissene Dréhte / Drahtseile

Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen.

wenige

Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf. Die
restlichen Litzen sind intakt.

einige

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.

viele

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.

geknickt / gequetscht

Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen.

geringfiigig

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich leicht beeintrachtigt.

deutlich

Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Bock

Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden. Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar.

mechanische Beschadigung

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe duRere Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend.

Verbindungsmittel
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt

Es sind grofflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmaBiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

Seite 23



Stand: 14 03 2024

Landesbaudirektion Bayern

Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by

Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken an der LBD is
licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license,
visit http://creativecommons org/licenses/by-nc-nd/4 0/

Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfiigig Das Verbindungsmittel ist geringfligig gelockert Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden
Verbindungsmittel
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.
durch fehlendes Verbindungsmittel.
Vegetation Schéaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschadigt.
aus Bewuchs (z B Wurzeldruck)
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Schneenetz Abspannnagel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
freiliegend AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile geringfligig Der Abspannanker / Nagel ist geringfligig freigelegt Augenscheinlich
sind noch keine unglinstigen Auswirkungen auf das Bauteil
erkennbar
deutlich Der Abspannanker / Nagel ist deutlich freigelegt (bis zur
Einbaumarkierung). Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen
auf das Bauteil erkennbar.
substanziell Der Abspannanker / Nagel ist substanziell freigelegt (lber die
Einbaumarkierung). Es sind schwerwiegende Auswirkungen auf das
Bauteile erkennbar.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Abspannanker / Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung
Uberbeanspruchung. gezogen. Der Kraftschluss zwischen Anker / Nagel und Untergrund
ist nicht ausreichend
Abspannseil Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
gerissene Drahte / Drahtseile |Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge wenige Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf Die
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen restlichen Litzen sind intakt
einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als

30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.
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viele

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldréahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.

locker

Unzureichende Seilspannung

geringfiigig

Ein geringer Durchhang des Drahtseiles ist erkennbar Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist noch tolerierbar

deutlich

Ein Durchhang des Drahtseiles ist deutlich erkennbar. Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist nicht mehr tolerierbar.

geknickt / gequetscht

Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen.

geringfiigig

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich leicht beeintrachtigt.

deutlich

Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend

Griindung
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Abplatzung ohne
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
ohne freiliegende Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar. Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge Abplatzungen und
Rissen innerhalb der Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar. Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist gewahrleistet.

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschréankungen der Bauteilfunktion zu erwarten

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

freiliegend

AuRerplanmaBig freiliegende Bauteile.

geringfiigig

Der Nagelschaft bzw. die Fundamentsohle ist geringfiigig freigelegt.
Augenscheinlich sind noch keine unglinstigen Auswirkungen auf die
Bauteile (Korrosion, Verformung, Kraftschluss) erkennbar.
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deutlich

Der Nagelschaft bzw. die Fundamentsohle ist deutlich freigelegt.
Augenscheinlich sind ungiinstige Auswirkungen auf die Bauteile
(Korrosion, Verformung, Kraftschluss) erkennbar.

weitgehend

Der Nagelschaft bzw die Fundamentsohle ist weitgehend freigelegt.
Es sind schwerwiegende Auswirkungen auf die Bauteile (Korrosion,
Verformung, Kraftschluss) erkennbar

Mutter locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter.

locker

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte ist locker. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form- und /
oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht gegeben.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile

geringfiigig

Die formschliissige Verbindung zwischen Anker und Fundament ist
geringfligig vermindert

deutlich

Die formschlissige Verbindung zwischen Anker und Fundament ist
deutlich vermindert.

Geflecht

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden Es gibt messbare Querschittsverluste

ausgepragt

Es sind grofR¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmaRiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen am Netz erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt

extrem

Das Netz weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Geflecht gerissen

Gerissene Dréahte und Drahtseile am Geflecht.

gering

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.

ausgepragt

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Nutzhéhe reduziert

Reduzierte Restnutzhohe infolge Krafteinwirkung.

geringfiigig

Die Restnutzhohe eines Feldes ist nach einem Ereignis geringfiigig
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt > 90%. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

deutlich

Die Restnutzh6he eines Feldes ist nach einem Ereignis deutlich
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt > 50% Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintrachtigt

extrem

Die Restnutzhéhe eines Feldes ist nach einem Ereignis extrem
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt < 50%. Die Bauteilfunktion ist
nicht mehr ausreichend.

Speichervolumen reduziert

Reduziertes Speichervolumen infolge einer
Materialauffiillung.

geringfligig

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung geringfiigig reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt > 90%. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
beeintréchtigt.

deutlich

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung deutlich reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt > 50% Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt

extrem

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung extrem reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt < 50%. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.

Rand- / Zwischenseil

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by

Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken an der LBD is
licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license,
visit http://creativecommons org/licenses/by-nc-nd/4 0/

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind grofRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofR¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar

gerissene Dréhte / Drahtseile

Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen.

wenige

Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf. Die
restlichen Litzen sind intakt.

Seite 26



Stand: 14 03 2024

Landesbaudirektion Bayern

Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken

Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe

einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.

viele Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.

locker Unzureichende Seilspannung. geringfiigig Die Seilspannung ist geringfligig vermindert. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich gegeben.

deutlich Die Seilspannung ist deutlich vermindert. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich eingeschrankt.

geknickt / gequetscht Schéaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge geringfligig Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen augenscheinlich leicht beeintrachtigt
deutlich Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist

augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Stiitze Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen (z B infolge eines Stlitzentreffers)
Krafteinwirkung erkennbar Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
beeintrachtigt.

ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen (z.B. infolge eines
Stitzentreffers) erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich
beeintrachtigt.

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen (z.B. infolge eines
Stutzentreffers) auf. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
mehr ausreichend.

Schweilnaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist eingeschrankt

vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Bodenplatte Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion

ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist eingeschrankt.

vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).
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Uberbeanspruchung.

fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt Der Kraftschluss ist nicht gegeben
durch fehlendes Verbindungsmittel
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering bleibt frei (Freitexteingabe)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende  |erheblich bleibt frei (Freitexteingabe)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
schwerwiegend |bleibt frei (Freitexteingabe)
Steinschlagschutzzaun Abspannnagel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
freiliegend AuRerplanmaBig freiliegende Bauteile. geringfligig Der Abspannanker / Nagel ist geringfiigig freigelegt. Augenscheinlich
sind noch keine unglinstigen Auswirkungen auf das Bauteil
erkennbar.
deutlich Der Abspannanker / Nagel ist deutlich freigelegt (bis zur
Einbaumarkierung). Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen
auf das Bauteil erkennbar
substanziell Der Abspannanker / Nagel ist substanziell freigelegt (Uber die
Einbaumarkierung) Es sind schwerwiegende Auswirkungen auf das
Bauteile erkennbar.
Deformation Verformungen infolge auBerplanmagiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Abspannanker / Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung

gezogen. Der Kraftschluss zwischen Anker / Nagel und Untergrund
ist nicht ausreichend.
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Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Schadensstufe

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden Es gibt messbare Querschittsverluste

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.

gerissene Dréhte / Drahtseile

Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen.

wenige

Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf. Die
restlichen Litzen sind intakt.

einige

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%

viele

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.

locker

Unzureichende Seilspannung.

geringfiigig

Ein geringer Durchhang des Drahtseiles ist erkennbar. Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist noch tolerierbar.

deutlich

Ein Durchhang des Drahtseiles ist deutlich erkennbar Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist nicht mehr tolerierbar

geknickt / gequetscht

Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen.

geringfligig

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich leicht beeintrachtigt.

deutlich

Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Bremselement

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

geringfligig

Es sind Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.

deutlich

Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Beanspruchung

Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
infolge einer planméaRigen Beanspruchung (Ereignisfall)
augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

ausgepragt

Es sind deutliche Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
infolge einer planméaRigen Beanspruchung (Ereignisfall)
augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
infolge einer planméaRigen Beanspruchung (Ereignisfall)
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Griindung
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt

Es sind grofflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Abplatzung ohne
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
ohne freiliegende Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.
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substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
mit freiliegender Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfiigig

Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

freiliegend

AuBerplanmagig freiliegende Bauteile

geringfligig

Anker und / oder Fundamentsohle sind geringfiigig freigelegt
Augenscheinlich sind keine unglinstigen Auswirkungen auf die
Bauteilfunktion zu erwarten

deutlich

Anker und / oder Fundamentsohle sind deutlich freigelegt. Die
Bauteilfunktion ist eingeschrankt.

weitgehend

Anker und / oder Fundamentsohle sind weitgehend freigelegt. Die
Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Mutter locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter

locker

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte ist locker. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form- und /
oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht gegeben.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile.

geringfiigig

Die formschliissige Verbindung zwischen Anker und Fundament /
Bodenplatte ist geringfligig vermindert.

deutlich

Die formschliissige Verbindung zwischen Anker und Fundament /
Bodenplatte ist deutlich vermindert.

Primargeflecht
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.

Beanspruchung

Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt.
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extrem

Das Geflecht weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet.

Geflecht gerissen

Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht.

gering

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.

ausgepragt

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Nutzhéhe reduziert

Reduzierte Restnutzhohe infolge Krafteinwirkung.

geringfiigig

Die Restnutzhohe eines Feldes ist nach einem Ereignis geringfiigig
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt > 90% Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

deutlich

Die Restnutzh6he eines Feldes ist nach einem Ereignis deutlich
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt > 50%. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Die Restnutzh6he eines Feldes ist nach einem Ereignis extrem
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt < 50%. Die Bauteilfunktion ist
nicht mehr ausreichend.

Speichervolumen reduziert

Reduziertes Speichervolumen infolge einer
Materialauffiillung.

geringfligig

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung geringfiigig reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt > 90% Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
beeintréchtigt.

deutlich

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung deutlich reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt > 50%. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung extrem reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt < 50%. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.

Sekundargeflecht
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.

Beanspruchung

Verformungen infolge planméaBiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt.

extrem

Das Geflecht weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet.

Geflecht gerissen

Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht.

gering

Es sind gerissene Dréhte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.

ausgepragt

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
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Schleppnetz / Unterlaufschutz Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Primargeflecht Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden Es gibt messbare Querschittsverluste
ausgepragt Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
Beanspruchung Verformungen infolge planméaBiger Krafteinwirkung. gering Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt
extrem Das Geflecht weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet.
Geflecht gerissen Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht. gering Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.
ausgepragt Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
substanziell Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.
Speichervolumen reduziert Reduziertes Speichervolumen infolge einer deutlich Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung deutlich
Materialauffiillung. reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt > 50%. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung extrem
reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt < 50% Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend
Schleppnetz / Unterlaufschutz Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Sekundargeflecht Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar
Beanspruchung Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung. gering Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt.
extrem Das Geflecht weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet
Geflecht gerissen Gerissene Dréahte und Drahtseile am Geflecht. gering Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.
ausgepragt Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
substanziell Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.
Schleppnetz / Unterlaufschutz Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Nagel Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind grofflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
freiliegend AuRerplanmaBig freiliegende Bauteile. geringfiigig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
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deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar
Deformation Verformungen infolge auBerplanmaBiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung gezogen. Der
Uberbeanspruchung. Kraftschluss zwischen Nagel und Untergrund ist nicht ausreichend.
Rand-/ Trag- / Zwischenseil Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden Es gibt messbare Querschittsverluste
ausgepragt Es sind grofR¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
gerissene Dréhte / Drahtseile |Schaden an Dréahten und Drahtseilen infolge wenige Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf. Die
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen. restlichen Litzen sind intakt.
einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%
viele Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.
locker Unzureichende Seilspannung. geringfligig Die Seilspannung ist geringfligig vermindert. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich gegeben.
deutlich Die Seilspannung ist deutlich vermindert Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich eingeschrankt
geknickt / gequetscht Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge geringfiigig Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen. augenscheinlich leicht beeintréchtigt.
deutlich Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Stiitze Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind grofflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auBerplanmagiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Beanspruchung Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung. gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
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ist augenscheinlich beeintrachtigt.
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extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Schweinaht gerissen Gerissene Schweilnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen Der kraft- und
formschliissige Verbund ist eingeschrankt
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
Bodenplatte Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar
ausgepragt Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auBerplanmagiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist eingeschrankt
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschéadigt
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind grof¥flachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auBerplanmagiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfligig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt Der Kraftschluss ist nicht gegeben
durch fehlendes Verbindungsmittel
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
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wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
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Bauteil

Schaden

Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

Schadensstufe

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Abrollschutz
Drahtzaun

Abspannnagel

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell

Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

freiliegend

AuRerplanmaRig freiliegende Bauteile.

geringfligig

Der Abspannanker / Nagel ist geringfiigig freigelegt. Augenscheinlich
sind noch keine unglinstigen Auswirkungen auf das Bauteil
erkennbar.

deutlich

Der Abspannanker / Nagel ist deutlich freigelegt (bis zur
Einbaumarkierung) Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen
auf das Bauteil erkennbar

substanziell

Der Abspannanker / Nagel ist substanziell freigelegt (lber die
Einbaumarkierung). Es sind schwerwiegende Auswirkungen auf das
Bauteile erkennbar.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

gezogen

Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer
Uberbeanspruchung.

gezogen

Der Abspannanker / Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung
gezogen. Der Kraftschluss zwischen Anker / Nagel und Untergrund
ist nicht ausreichend.

Abspannseil

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind grofRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofR¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.

gerissene Dréhte / Drahtseile

Schaden an Drahten und Drahtseilen infolge
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen

wenige

Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf. Die
restlichen Litzen sind intakt

einige

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.

viele

Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldréahte an mehr als
30% der Litzen auf. Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.

locker

Unzureichende Seilspannung.

geringfiigig

Ein geringer Durchhang des Drahtseiles ist erkennbar. Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist noch tolerierbar.

deutlich

Ein Durchhang des Drahtseiles ist deutlich erkennbar Die
Auswirkung auf das Tragverhalten ist nicht mehr tolerierbar

geknickt / gequetscht

Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen.

geringfligig

Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich leicht beeintréchtigt.

deutlich

Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Griindung
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Abplatzung ohne
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
ohne freiliegende Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.
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substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
mit freiliegender Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Deformation

Verformungen infolge auBerplanmagiger
Krafteinwirkung

gering

Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfiigig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

freiliegend

AuBerplanmagig freiliegende Bauteile

geringfligig

Die Grlindung ist geringfligig freigelegt Augenscheinlich sind keine
ungtiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

deutlich

Die Griindung ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

weitgehend

Die Grlindung ist weitgehend freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

Mutter locker / fehlt

Unzureichende form- und / oder kraftschlissige
Verbindung durch lockere oder fehlende Mutter

locker

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte ist locker. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind
vermindert.

fehlt

Die Mutter zur Verbindung von Anker und Platte fehlt. Form- und /
oder Kraftschluss zwischen Platte und Auflager sind nicht gegeben.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile.

geringfligig

Die Grlindung ist geringfligig gelockert / verschoben. Es sind
augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
vorhanden.

deutlich

Die Grlindung ist gelockert / verschoben. Es sind Auswirkungen auf
die Bauteilfunktion vorhanden.

substanziell

Die Griindung ist erheblich gelockert / verschoben Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr gegeben

Geflecht
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind grofRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofR¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar

Beanspruchung

Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt.
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ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt.

extrem

Das Geflecht weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet

Geflecht gerissen

Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht.

gering

Es sind gerissene Dréhte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.

ausgepragt

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben

Nutzhéhe reduziert

Reduzierte Restnutzhohe infolge Krafteinwirkung.

geringfligig

Die Restnutzhohe eines Feldes ist nach einem Ereignis geringfiigig
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt > 90%. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintrachtigt.

deutlich

Die Restnutzh6he eines Feldes ist nach einem Ereignis deutlich
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt > 50%. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Die Restnutzh6he eines Feldes ist nach einem Ereignis extrem
reduziert. Die Restnutzhéhe betragt < 50% Die Bauteilfunktion ist
nicht mehr ausreichend

Speichervolumen reduziert

Reduziertes Speichervolumen infolge einer
Materialauffiillung.

geringfligig

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung geringfiigig reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt > 90%. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
beeintréchtigt.

deutlich

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung deutlich reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt > 50%. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Speichervolumen eines Feldes ist aufgrund von
Materialauffiillung extrem reduziert. Das Restspeichervolumen
betragt < 50% Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend

Schleppnetz / Unterlaufschutz
Geflecht

Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt

Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar

Beanspruchung

Verformungen infolge planméaRiger Krafteinwirkung.

gering

Es sind geringe Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich noch nicht eingeschrankt.

ausgepragt

Es sind ausgepragte Verformungen am Geflecht erkennbar. Die
Bauteilfunktion ist beeintrachtigt.

extrem

Das Geflecht weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion
ist nicht gewahrleistet

Geflecht gerissen

Gerissene Dréhte und Drahtseile am Geflecht.

gering

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, der Einfluss auf
die Bauteilfunktion ist gering.

ausgepragt

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.

substanziell

Es sind gerissene Drahte / Drahtseile vorhanden, die Bauteilfunktion
ist nicht mehr ausreichend gegeben.

Speichervolumen reduziert

Reduziertes Speichervolumen infolge einer
Materialauffiillung.

deutlich

Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung deutlich
reduziert. Das Restspeichervolumen betragt > 50% Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung extrem
reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt < 50%. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.

Schleppnetz / Unterlaufschutz
Nagel
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar

ausgepragt

Es sind grofflachige bis nahezu vollstandige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
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substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgepragte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
freiliegend AuRerplanmagig freiliegende Bauteile geringfligig Das Tragglied ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind noch
keine ungiinstigen Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar
deutlich Das Tragglied ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
substanziell Das Tragglied ist weitgehend freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf das Bauteil erkennbar.
Deformation Verformungen infolge auBerplanmagiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
gezogen Freiliegende Bauteilbereiche infolge einer gezogen Der Nagel ist infolge einer Uberbeanspruchung gezogen Der
Uberbeanspruchung Kraftschluss zwischen Nagel und Untergrund ist nicht ausreichend
Rand-/ Trag- / Zwischenseil Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.
ausgepragt Es sind grofRflachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar
gerissene Dréhte / Drahtseile |Schaden an Dréahten und Drahtseilen infolge wenige Das Drahtseil weist gerissene Einzeldrahte an einer Litze auf. Die
auBerplanmaBiger Krafteinwirkungen. restlichen Litzen sind intakt.
einige Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an weniger als
30% der Litzen auf. Es ist keine Litze durchgerissen und der
Querschnittsverlust betragt weniger als 10%.
viele Das Drahtseil weist mehrere gerissene Einzeldrahte an mehr als
30% der Litzen auf Es sind eine oder mehrere Litzen durchgerissen
und / oder der Querschnittsverlust betragt mehr als 10%.
locker Unzureichende Seilspannung. geringfligig Die Seilspannung ist geringfligig vermindert. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich gegeben.
deutlich Die Seilspannung ist deutlich vermindert. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich eingeschrankt.
geknickt / gequetscht Schaden an Drahtseilen durch Deformationen infolge geringfiigig Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
auBerplanmagiger Krafteinwirkungen augenscheinlich leicht beeintrachtigt
deutlich Das Bauteil weist deutliche Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Stiitze Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
Beanspruchung Verformungen infolge planméaBiger Krafteinwirkung. gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlussige Verbund ist eingeschrankt.
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.
durch fehlendes Verbindungsmittel
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Abrollschutz Griindung Abplatzung ohne Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
Holzpalisade freiliegender Bewehrung ohne freiliegende Bewehrung. sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.
Abplatzung mit Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
freiliegender Bewehrung mit freiliegender Bewehrung. sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der

Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.
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Bauteil

Schaden
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substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

freiliegend

AuBerplanmagig freiliegende Bauteile

geringfligig

Die Grlindung ist geringfligig freigelegt Augenscheinlich sind keine
ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

deutlich

Die Griindung ist deutlich freigelegt. Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

weitgehend

Die Grlindung ist weitgehend freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile

geringfligig

Die Grlindung ist geringfligig gelockert / verschoben Es sind
augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
vorhanden

deutlich

Die Grlindung ist gelockert / verschoben. Es sind Auswirkungen auf
die Bauteilfunktion vorhanden.

substanziell

Die Grlindung ist erheblich gelockert / verschoben. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr gegeben.

Auffangelement Holz

Zersetzung

Schwachung von Holzbauteilen durch biologische
Zersetzung.

beginnend

Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar

fortgeschritten

Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell

Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden. Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar.

mechanische Beschadigung

Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische
Beschadigung.

geringfligig

Es sind geringe duRere Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

deutlich

Es sind ausgepragte Schaden erkennbar Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell

Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend.

Speichervolumen reduziert

Reduziertes Speichervolumen infolge einer
Materialauffiillung.

deutlich

Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung deutlich
reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt > 50%. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem

Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffillung extrem
reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt < 50% Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.

fehlt

fehlende Auffangelemente

beginnend

Es sind > 90% der Auffangelemente des Bauwerks vorhanden. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht beeintréchtigt.

fortgeschritten

Es sind > 50% der Auffangelemente des Bauwerks vorhanden. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell

Es sind < 50% der Auffangelemente des Bauwerks vorhanden Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend

Stiitze
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
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fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgepragte Verformungen am Metallbauteil erkennbar Die

Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Metallbauteil weist extreme Verformungen auf. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Schweinaht gerissen Gerissene Schweilnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlussige Verbund ist eingeschrankt.

vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Zersetzung Schwachung von Holzbauteilen durch biologische beginnend Es sind vereinzelt leichte Verfarbungen oder
Zersetzung. Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen erkennbar. Es ist
augenscheinlich kein Substanzverlust feststellbar.

fortgeschritten |Es sind fortgeschrittene Zersetzungserscheinungen an
Holzbauteilen vorhanden. Es ist ein Substanzverlust feststellbar.

substanziell Es sind massive Zersetzungserscheinungen an Holzbauteilen
vorhanden Es ist ein deutlicher Substanzverlust feststellbar

mechanische Beschadigung |Schwachung von Holzbauteilen durch mechanische geringfligig Es sind geringe duRere Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Beschadigung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
deutlich Es sind ausgepréagte Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist

augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell Es sind extreme Schaden und / oder Brucherscheinungen
erkennbar Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht mehr
ausreichend

Vegetation Schaden durch Bewuchs Schaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).

fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.

Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion

ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden
Verbindungsmittel

deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.

Schadenskatalog Sicherungsbauwerke © 2024 by
Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken an der LBD is ® @ @
licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license,
BY NC ND Seite 41

visit http://creativecommons org/licenses/by-nc-nd/4 0/



Stand: 14 03 2024

Landesbaudirektion Bayern
Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken

Bauwerksart

Bauteil

Schaden

Schadensstufe

fehlt

Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen
durch fehlendes Verbindungsmittel.

fehlt

Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.

Allgemein

Einbau- / Ausflihrungsfehler

Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen Diese betreffen
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes Maégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

gering

Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

ausgepragt

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Abrolischutz
Stahlpalisade

Griindung

Abplatzung ohne
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
ohne freiliegende Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Abplatzung mit
freiliegender Bewehrung

Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen
mit freiliegender Bewehrung.

geringfligig

Es sind geringfligige Abplatzungen an der Fundamentoberflache
sichtbar Der Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw
Gelandeoberflache ist gewahrleistet

deutlich

Es sind deutliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Der
Formschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache ist eingeschrankt. Der Kraftschluss ist
augenscheinlich noch gegeben.

substanziell

Es sind erhebliche Abplatzungen am Fundament sichtbar. Form-
und / oder Kraftschluss zwischen Fundament und Stiitze bzw.
Gelandeoberflache sind nicht mehr ausreichend.

Risse ohne Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfligige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Risse mit Aussinterung

Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit
Aussinterung.

geringfligig

Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Ausbliihungen erkennbar Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten

deutlich

Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell

Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden. Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

freiliegend

AuRerplanmaBig freiliegende Bauteile.

geringfligig

Die Grlindung ist geringfligig freigelegt. Augenscheinlich sind keine
ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

deutlich

Die Griindung ist deutlich freigelegt Augenscheinlich sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

weitgehend

Die Grlindung ist weitgehend freigelegt. Es sind schwerwiegende
Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

gelockert / verschoben

UnplanméaRige Lageverénderung der Bauteile.

geringfligig

Die Grlindung ist geringfligig gelockert / verschoben. Es sind
augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Bauteilfunktion
vorhanden

deutlich

Die Grlindung ist gelockert / verschoben Es sind Auswirkungen auf
die Bauteilfunktion vorhanden

substanziell

Die Grlindung ist erheblich gelockert / verschoben. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr gegeben.

Auffangelement Stahl
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Korrosion

Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines
Querschnittsverlustes durch Oxidation.

beginnend

Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten

Es sind grofRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden Es gibt messbare Querschittsverluste

ausgepragt

Es sind grofR¥flachige bis nahezu vollstédndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Speichervolumen reduziert Reduziertes Speichervolumen infolge einer deutlich Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung deutlich
Materialauffiillung. reduziert. Das Restspeichervolumen betragt > 50% Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung extrem
reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt < 50%. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.
Stiitze Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen Der kraft- und
formschliissige Verbund ist eingeschrankt
vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen. Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schéaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z.B. Wurzeldruck).
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert. Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden.
Verbindungsmittel.
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.

fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt Der Kraftschluss ist nicht gegeben

durch fehlendes Verbindungsmittel
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Abrollschutz Betonelement Abplatzung ohne Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfligige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
Betonschutzwand freiliegender Bewehrung ohne freiliegende Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben
Abplatzung mit Schadhafte Betonoberflache infolge von Abplatzungen |geringfiigig Es sind geringfiigige Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar.
freiliegender Bewehrung mit freiliegender Bewehrung. Die Bauteilfunktion ist gewahrleistet.
deutlich Es sind deutliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich eingeschrankt.
substanziell Es sind erhebliche Abplatzungen an der Betonoberflache sichtbar
Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend gegeben
Risse ohne Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen ohne geringfligig Es sind geringfiigige Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich Einschrankungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
substanziell Es sind massive Rissbildungen ohne Aussinterungen /
Ausbliihungen vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet
Risse mit Aussinterung Schadhaftes Bauteil infolge von Rissen mit geringfligig Es sind geringfiigige Rissbildungen mit Aussinterungen /
Aussinterung. Ausbliihungen erkennbar. Ausgehend vom Rissbild sind
augenscheinlich noch kein Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.
deutlich Es sind deutliche Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
sichtbar. Ausgehend vom Rissbild sind augenscheinlich
Einschrénkungen der Bauteilfunktion zu erwarten.
substanziell Es sind massive Rissbildungen mit Aussinterungen / Ausbliihungen
vorhanden Die Bauteilfunktion ist nicht gewahrleistet.

Durchfeuchtung (chloridhaltig) |Durchfeuchtung von bewehrten Betonbauteilen im deutlich Der Beton ist groRflachig bzw deutlich durchfeuchtet.

Sprithnebel- und Spritzwasserbereich von StraRen und Augenscheinlich sind unglinstige Auswirkungen auf die
Wegen. Betonbauteile zu erwarten.

Hohlstellen Hohlstellen in Betonbauteilen. geringfligig An Betonbauteilen sind stellenweise Hohlstellen erkennbar. Es sind
keine ungiinstigen Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu
erwarten.

deutlich An Betonbauteilen sind deutliche Hohlstellen erkennbar. Es sind
unglinstige Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten.

substanziell An Betonbauteilen sind groRflachig Hohlstellen erkennbar Es sind
erhebliche Auswirkungen auf die Bauteilfunktion zu erwarten

Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf
Blattrostbildung erkennbar Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar

substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung

erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.

Seite 44



Stand: 14 03 2024

Landesbaudirektion Bayern
Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken

Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung. augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion

ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.
durch fehlendes Verbindungsmittel.

Allgemein Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Wandelemente sind geringfligig verschoben Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Wandelemente sind deutlich verschoben. Die Bauteilfunktion ist

augenscheinlich beeintréchtigt.

extrem Wandelemente sind extrem verschoben. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes Maégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweillnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)

Abrollschutz Drahtgitterkorb Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Gabione Querschnittsverlustes durch Oxidation erkennbar Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.

fortgeschritten |Es sind groRflachige Rostbildungen und deutliche Verfarbungen
vorhanden. Es gibt messbare Querschittsverluste.

ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen
vorhanden. Die Querschnittsverluste sind augenscheinlich
erkennbar.
gerissen Gerissene Dréhte am Korb infolge auBerplanmaRiger gering Es sind gerissene Drahte vorhanden, der Einfluss auf die
Krafteinwirkung Bauteilfunktion ist gering.
ausgepragt Es sind gerissene Drahte vorhanden, die Bauteilfunktion ist

augenscheinlich beeintréchtigt.

substanziell Es sind gerissene Drahte vorhanden, die Bauteilfunktion ist nicht
mehr ausreichend gegeben.

Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion

ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Schweinaht gerissen Gerissene Schweillnaht. teilweise Die Schweillnahtverbindung ist teilweise gerissen. Der kraft- und
formschlussige Verbund ist eingeschrankt.

vollstéandig Die Schweillnahtverbindung ist vollstandig gerissen Der kraft- und
formschlissige Verbund ist nicht mehr vorhanden-

Speichervolumen reduziert Reduziertes Speichervolumen infolge einer deutlich Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung deutlich
Materialauffiillung. reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt > 50%. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffillung extrem
reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt < 50%. Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.

Steinfiillung Flllstand vermindert Verminderter Fillstand der Mineralkornverfiillung im geringfligig Der Fullgrad des Drahtgitterkorbes ist aufgrund von Materialverlust
Drahtgitterkorb geringfiigig vermindert Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich nicht
beeintrachtigt.

deutlich Der Fillgrad des Drahtgitterkorbes ist aufgrund von Materialverlust
deutlich vermindert. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich
beeintrachtigt.
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Bauwerksart Bauteil Schaden Schadensstufe
extrem Der Fillgrad des Drahtgitterkorbes ist aufgrund von Materialverlust
extrem vermindert. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend.
Vegetation Schaden durch Bewuchs Schéaden an Bauwerksteilen infolge von Einwirkungen beginnend Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs geringfiigig geschéadigt.
aus Bewuchs (z B Wurzeldruck)
fortgeschritten  |Einzelne Bauwerksteile sind durch Bewuchs erheblich geschédigt.
Verbindungsmittel Korrosion Schwachung von metallischen Bauteilen infolge eines beginnend Es sind punktuell leichte Rostbildungen und Verfarbungen
Querschnittsverlustes durch Oxidation. erkennbar. Es gibt noch keine messbare Querschnittsminderung.
fortgeschritten  |Es sind groRflachige Rostbildungen mit deutlicher Verfarbung und
messbarem Querschittsverlust erkennbar
ausgepragt Es sind groRflachige bis nahezu vollstdndige Rostbildungen, ggf.
Blattrostbildung erkennbar. Augenscheinlich ist ein
Querschnittsverlust erkennbar.
substanziell Es sind massive Rostbildungen, ggf. ausgeprégte Blattrostbildung
erkennbar. Es gibt einen deutlich sichtbaren Substanzverlust.
Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.
Verbindungsmittel locker Beeintrachtigung der Verbindung zwischen geringfligig Das Verbindungsmittel ist geringfiigig gelockert Der Formschluss ist
Bauwerksteilen durch ein auBerplanmaRig lockeres vorhanden
Verbindungsmittel
deutlich Das Verbindungsmittel ist deutlich gelockert. Der Formschluss ist
nicht vorhanden.
fehlt Unzureichende Verbindung zwischen Bauwerksteilen fehlt Das Verbindungsmittel fehlt. Der Kraftschluss ist nicht gegeben.
durch fehlendes Verbindungsmittel.
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)
wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes Maégliche
Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /
Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten
Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende ausgepragt Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweilnahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc
schwerwiegend |Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
Schutzdamm Damm / Graben Deformation Verformungen infolge auRerplanmaRiger gering Es sind geringe Verformungen erkennbar. Die Bauteilfunktion ist
Krafteinwirkung augenscheinlich nicht beeintréchtigt.
ausgepragt Es sind ausgeprégte Verformungen erkennbar Die Bauteilfunktion
ist augenscheinlich beeintrachtigt.
extrem Das Bauteil weist extreme Verformungen auf. Die Bauteilfunktion ist
augenscheinlich nicht mehr ausreichend.

Erosion Schéaden durch Erosion. beginnend Am Erdbauwerk sind infolge beginnender Erosionserscheinungen
geringe Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist augenscheinlich
nicht beeintrachtigt.

fortgeschritten |Am Erdbauwerk sind infolge fortgeschrittener
Erosionserscheinungen deutliche Schaden erkennbar Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

ausgepragt Am Erdbauwerk sind infolge ausgepragter Erosionserscheinungen
deutliche Schaden erkennbar. Die Bauteilfunktion ist nicht mehr
ausreichend gegeben.

Speichervolumen reduziert Reduziertes Speichervolumen infolge einer deutlich Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffiillung deutlich

Materialauffiillung. reduziert. Das Restspeichervolumen betrégt > 50%. Die
Bauteilfunktion ist augenscheinlich beeintrachtigt.

extrem Das Speichervolumen ist aufgrund von Materialauffillung extrem
reduziert. Das Restspeichervolumen betragt < 50% Die
Bauteilfunktion ist nicht mehr ausreichend
Allgemein Einbau- / Ausfiihrungsfehler  |Fehler beim Einbau von Bauwerksteilen. Diese betreffen |gering Beschreibung Fehler (keine Auswirkung auf die Bauteilfunktion)

wesentliche Teile des Sicherungsbauwerkes. Mégliche

Beispiele sind: falsche Einbaurichtung bei Krallplatten /

Seilklemmen, Drahtseilbefestigung an ungeeigneten

Punkten, fehlende Kontermutter an Drucknagel,
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Lastrichtung abweichend von Ankerrichtung, fehlende
Uberlappung am Geflecht, Kiesnester in Betonbauteilen,
Schweinahtfehler, nicht frostsicherer Baustoff, etc.

ausgepragt
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Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist beeintrachtigt)

schwerwiegend

Beschreibung Fehler (Bauteilfunktion ist nicht ausreichend)
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